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Angaben zu Inhaltsstoffen / chemische Zusammensetzung 
Indications to ingredients / chemical constitution 

 
 
Artikel / Article: A9193003, A9193004 

Bezeichnung:  Kontaktfeder, Warmband + Verzinnung  
Description:  contact clip, carbon steelstrip + tin plating 

Kurzzeichen / short sign:  CK75 (1.1248) 
  
 
 
Inhaltsstoffe / Chemische Zusammensetzung 
Ingredients / chemical constitution 
 
Grundwerkstoff / basic material:   CK75   (1.1248) 
 

CAS-No. 
 Inhaltsstoff / Substances  Gehalt / Amount % 

     
7440-44-0 
7440-47-3 
7439-96-5 
7439-98-7 
7440-02-0 
7723-14-0 
7704-34-9 
7440-21-3 
7439-89-6 

 Kohlenstoff / Carbon 
Chrom / Chromium 
Mangan / Manganese 
Molybdän / Molybdenum 
Nickel 
Phosphor / Phosphorus 
Schwefel / Sulphur 
Silicium / Silicon 
Eisen / Iron 

 0.75 
0.20 
0.75 
0.05 
0.20 
0.0125 
0.0125 
0.25 
97.775 

 
 
 
Oberfläche / surface:   glanzverzinnt / e-plated Tin 
 

CAS-No.  
 Inhaltsstoff / Substances  Gehalt / Amount % 

     
7440-44-0 
7439-92-1 
7704-34-9 
7440-31-5 

 Kohlenstoff  /  Carbon 
Blei  /  Lead 
Schwefel / Sulphur 
Zinn  /  Tin 

 0.505 
0.015 
0.02 
99.46 
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